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l. Modele du cristal
1. Construction géométrique du modele

&0 2 - =
& 8 D )

Noeuds disposés de maniere périodique p



|. Modele du cristal

1. Construction géométrique du modele
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l. Modele du cristal
1. Empilement compact de sphere dures
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l. Propriétés des mailles cristallines illustrées sur la CFC
1. Définitions
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Expérience : mesure de la masse volumique d’un cristal



|l. Propriétés des mailles cristallines illustrées sur la CFC
2. Sites interstitiels

Site octaédrique central Site octaédrique latéral — Site tétraédrique dans la structure c.fic.

Emplacement des sites interstitiels




1. Diversité des cristaux et des propriétés
2. Cristaux covalents, influence de 'agencement

Température de 3500 °C (fusion) 3642 °C (sublimation)
changement d’état

Dureté Extrémement dur Friable

Aspect Transparent Noir opaque
Propriétés électriques et Isolant Conducteur dans deux
thermiques directions de l'espace

Propriétés des assemblages de carbone sous forme diamant ou graphite



1. Diversité des cristaux et des propriétés
2. Cristaux covalents, influence de 'agencement

Graphite : assemblage de feuilles de graphene




