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. Description classique de la conduction
2. Conductivité électrique

Conductivité (MS.cm™1)

Aluminium (T = 25°C) 0,377

Fer (T = 25°C) 0,103
Carbon (T = 0°C) 7,272.107%
Bore (T = 0°C) 5,555.10713



. Description classique de la conduction
3. Limites du modeles
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- Fig. 114, — Variation de la résistivité des métaux. La température a
1 T été normalisée A la valeur de la température de Debye 8. Lorsque
s @, la pureté d'un métal donné change, la résistivité change par une
L . ; - > valeur indépendante de la température égale & go, résistivité résiduelle.
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1. Description semi-quantique de la conduction, mer de Fermi

2. Niveau de Fermi
1,2

1.0

Sy, J%j

f(e) o5 iy
J
0,6 4 &

.-""'l-._ J
04 ﬁ*%

0.2 —te10 X 104 k¢

/
/L

0.8

0 1 2 3 4 5 6 3 8 9
elky (10* K)

C. Kittel. Physique de I'état solide. Dunod, 2007, 82™e édition



1. Description semi-quantique de la conduction, mer de Fermi
3. Influence d’'un champ électrique sur la mer de Fermi
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Déplacement en bloc de la sphere de fermi




I1l. Isolant, conducteur, semi-conducteur : la structure de bandes
3. Différents types de matériaux
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1. Isolant, conducteur, semi-conducteur : la structure de bandes
3. Différents types de matériaux
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